YTMALNING AV TENNISBANA

Gor det sjdlv eller anlita var entr avdelning.

ASFALTBANOR

Ny asfaltbeliggning bor ligga 2 veckor fore behandling. For att uppna tillricklig tickning och
uppbyggd slityta rekommenderas foljande laggningsmetod.

Lager 1 Grundlager 6ver hela ytan.

Lager 2 Forstirkningslager runt baslinjerna och mitt i banan ca 2 m bredd.

Lager 3  Slitlager 6ver hela ytan.

Linjer  Play Paint linjefirg sprutas med linjeringsmaskin eller tejpas och rollas. Atging
5 liter per bana.

SPRUTNING

e Sprutning med lag eller hogtrycksspruta.
e  Spruta slitlagret tvirs grundlagret for jamnare beldggningsskikt.
e Spid firgen med vatten till limplig viskositet. Max 10-15 %.

ROLLNING

e Anvind tjock skum eller velourroller som haller fiargen, limplig bredd 25 cm.
e Rolla med snabba rorelser.
e Firgen spiddes med vatten. Max 10-15 %.

Beriknad materialatging for standard tennisbana 18 x 36 m’.

Ny asfalt Gammal asfalt Tidigare
tdit dppen sldt grov  malad
Sprutning spelplan 260 m’ 100 110 80 110 70
spelram 388 m’ 130 160 120 160 110
Totalt antal liter/bana 230 270 200 270 180
Rollning  spelplan 260 m’ 110 120 100 130 70
spelram 388 m’ 140 160 120 160 100
Totalt antal liter/bana 250 280 220 290 170

FORUTSATTNING

Asfalten skall vara torr och ren samt fii frin mossbeliggning. Gammal eller tidigare malad
asfalt bor forst behandlas med mossgift och renspolas. Anvind Banrens for mossdod och
alglossning.

Lamplig appliceringsutrustning och 6vriga hjalpmedel bl a for linjering, mossgifisbehandling
mm finns pa lager.




